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Опыт 1. Влияние контактирующего металла на коррозию (железо, среда – кислая).

	№пробирки
	Гальвано пара
	∆φ0,

В
	Коррозионные процессы
	

	
	
	
	анодный
	катодный
	

	1
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Опыт 2. Влияние среды на скорость коррозии (металл –железо).

	№пробирки
	Раствор
	Характер среды, ≈рН
	Коррозионные процессы
	

	
	
	
	анодный
	катодный
	

	1
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Уравнения реакций:
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	Опыт 3. Электрокоррозия железа (среда – раствор
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Коррозионные процессы
	Уравнение реакций
	

	Анодный
	
	

	Катодный
	
	


Опыт 4.  Анодные и катодные покрытия (среда – кислая).

	№пробирки
	Гальвано пара
	Коррозионные процессы
	

	
	
	анодный
	катодный
	

	1
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	2
	
[image: image15.wmf]Fe/Sn


	
	
	


Опыт 5. Протекторная защита (среда – кислая). 

	№пробирки
	Гальвано пара
	Коррозионные процессы
	

	
	
	анодный
	катодный
	

	1
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