4)Составьте схему гальванического элемента, в котором самопроизвольно происходит окислительно-восстановительная реакция:

Mg+Fe2+ = Mg2+ +Fe

Рассчитаите Э.д.с. и изменение изобарно-изотермического потенциала реакции, если концентрации ионов железа и магния равны 0,01моль/л и 0,1моль/л соответственно.

 (подсказка преподавателя Mg+FeSO4 -> MgSO4+Fe ,

  что на Аноде что на Катоде?)

