1. Определите с помощью таблиц окислительно-восстановительных  потенциалов, какое вещество KBr или KI подходит для восстановления FeCl3 в стандартных условиях по схеме:
FeCl3+KX → FeCl2 +X2 + KCl, гду X=I+ или Br-.

Подберите коэффициенты методом электронного баланса для реакции, которая происходит.

2. Напишите уравнение взаимодействия цинка и серебра с концентрированной и разведенной нитратной (азотной) кислотой. Рассчитайте массу цинка, который вступил в реакцию, если при взаимодействии с хлоридной (соляной) кислотой выделилось 1,12 л водорода (н.у.).

3. Как изменится pH раствора при уменьшении потенциала водородного электрода от нуля до -100 мВ.

4. Как влияет pH коррозионной среды на интенсивность анодного процесса при коррозии железа и алюминия? Объясните.
5. Одинаковыми ли будут продукты электролиза растворов солей: а) Натрий сульфата и Калий нитрата; б) Манган (II) сульфата и Манган (II) нитрата? Ответ мотивируйте записью соответственных уравнений.

Возможны мелкие неточности, так как перевод был выполнен с украинского языка, прилагаю оригинал:

1. Виявіть за допомогою таблиць окисно-відновних потенціалів, яка речовина KBr чи KI підходить для відновлення FeCl3 в стандартних умовах за схемою:
FeCl3+KX → FeCl2 +X2 + KCl, гду X=I+ или Br-.
Підберіть  коефіцієнти методом електронного балансу для реакції, що відбувається.

2. Напишіть рівняння реакцій взаємодії цинку і срібла з концентрованою і розведеною нітратною (азотною) кислотою. Розрахуйте масу цинку, що вступив у реакцію, якщо при взаємодії з хлоридною (соляною) кислотою виділилося 1,12 л водню (н.у.).
3. Як зміниться pH розчину при зменшенні потенціалу водневого електроду від нуля до  -100мВ.

4. Як впливає pH корозійного середовища на інтенсивність анодного процесу при корозії заліза і алюмінію? Поясніть.

5. Чи однаковими будуть продукти електролізу розчинів солей: а) Натрій сульфату та калій нітрату; б) Манган (II) сульфату та Манган (II) нітрату? Відповідь мотивуйте записом відповідних рівнянь.
