20.  Определите (методом графического дифференцирования) значения температурного коэффициента (ТК) диэлектрической проницаемости полистирола при температурах  -60;  0; +60 °С, воспользовавшись приведенным на рисунке графиком зависимости диэлектрической проницаемости полистирола от температуры.
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